14.5 Ubungs- und Bewertungsaufgaben fiir das Gasschweiflen (Stahl)

Praktische Ausbildung

Werkstoffgruppen 1, 11 (ISO/TR 15608)

G.3

51 UE (zuziiglich 5 UE Fachkunde $G.1-5G.3 und 20 UE A.1-A.9) Prozess 311

B empfohlene o
Nr. Ubungsaufgabe Werkstiickdicke SChHE'E Skizze Bemerkung

position
[mm]

1 Einweisung
2 Auftragschweilien unbegrenzt PA 4 i‘f
3 I-Naht am Stumpfstoll |[t>1 PA J Nachlinks-Schweilten
4 I-Naht am Stumpfstolt  |[t=1 PF Nachlinks-Schweilien
5 I-Naht am Stumpfstoll |[t=1 PC Nachlinks-Schweilien
6 I-Naht am Stumpfstol t=1 PE ﬁ MNachlinks-Schweilten
7 Brennschneiden t=5 ey ; ;

Schweilen der Priifstiicke nach Anforderungen der ISO 9606 und Fachkundepriifung SG und A,

nur Sichtpriifung erforderlich

4 UE
empfohlene Schweil
Nr. Prifungsaufgabe Werkstiickdicke N Skizze Bemerkung
[mm] position
1 I-Naht am Stumpfstol t=1 PA @ MNachlinks-Schweilten
2 I-Naht am Stumpfstoll  |[t=1 PF Nachlinks-Schweilben




